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DENEY KAPSAM LISTESI
KALITETEST BETON LABORATUVAR HiZMETLERi TICARET
o LIMITED SIRKETI
Izin Belge Tarihi/ No:02.11.2017- 584
Tarih-Revizyon No: 15.11.2022 -01 (Belge Yenileme)
Tiliilez Ye.1p 1 Lot Deney Laboratuvarinin
Komisyonu - .
Baskanligt Adres:Sifa Mahallesi Sekerpinar Tel 0534 788 45 20
Caddesi No:110/B
Tuzla/iISTANBUL e-posta: gurcansar@gmail.com
Deneyi Yapilan Deney Metodu
Malzemeler/Uriinler Deney Ady (Ulusal/ Uluslararasi Standartlar)
Numune Alma TS EN 12350-1
TAZE BETON gzlglrﬁli (Sg;g?r)n];nesn ei}r]rllalat ve LI
Uygunluk-Beton Sicaklig: 15 EN'206 +42 Madde 3.2,
Dayanim Deneylerinde Kullanilacak
Deney Numunelerinin Hazirlanmasi TS EN 12390-2
ve Kiire Tabi Tutulmasi
Deney Numunele.rlr.nn Basing TS EN 12390-3
Dayaniminin Tayini
SERTLESMI$ BETON %z;tllﬁfmw Brton Yoguulugamm TS EN 12390-7
Karot Numuneler-Karot Alma,
Muayene ve Basing Dayaniminin TS EN 12504-1 U{‘:QQ;L v
Tayini S
Tahribatsiz Deneyler-Geri Sigrama )
Degerinin Tayini TR ER [oln-2 29 g,
Numune Alma TS 708 / Madde 8.1.2
Boyut-Kiitle ve Toleranslar TS 708 / Madde 7. 3
CELIK-BETONARME Yiizey Geometrisi. ¥§ Q\?/I é\/(l-)aclicslz 37(.)41
ICIN-DONATI CELIGI i ; "
C C Akma Mukavemeti TS EN ISO 6892-1
Cekme Mukavemeti ¥§ EE %28 éggg?{ L
TS EN ISO 15630-1
(1]
Yo Kopma Uzamasi TS EN 1SO 6892-1, .
Not: Vizesi Yapilmayan Deney Kapsam Listesi Gegersizdir. Al
' (KAPSAM SONDU) y Nual \ .
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